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Resumen
A nivel mundial la búsqueda de alternativas que permitan incrementar la eficiencia energética 
en los procesos industriales ha estado en constante crecimiento, debido principalmente a la 
disminución en las reservas energéticas no renovables y a la preocupación mundial por la 
disminución de los gases de efecto invernadero. 

1	 Grupo Materiales Avanzados y Energía, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolita-
no. Grupo de Ciencia de los Materiales Avanzados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín

	 karencacua@itm.edu.co, kpcacuam@unal.edu.co

2	 Grupo Materiales Avanzados y Energía, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano

	 robinsonbuitrago@itm.edu.co

3	 Grupo de Ciencia de los Materiales Avanzados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín

	 epabon@unal.edu.co

4	 Grupo Materiales Avanzados y Energía, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano

	 bernardoherrera@itm.edu.co

5	 Joven Investigador ITM, Estudiante de Ingeniería Electromecánica

	 Grupo Materiales Avanzados y Energía, Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano

	 jorgerenteria137111@correo.itm.edu.co

K.Cacua Madero, R. Buitrago-Sierra, E. Pabón Gelves, B. Herrera Múnera, J. L. Rentería. "Estudio de los factores que afectan 
la estabilidad de nanofluidos usando un diseño factorial fraccionado". Revista CINTEX, Vol. 22, No. 1, pp. 69-81. 2017. 



Cacua, et al. / Estudio de los factores que afectan la estabilidad de nanofluidos...

70

La mayoría de los procesos a nivel industrial, involucran producción o absorción de energía 
en forma de calor, estos procesos podrían tener mayores eficiencias energéticas, a partir 
de la sustitución de sus fluidos térmicos convencionales (agua, etilenglicol, aceite motor) 
por nanofluidos. Los nanofluidos son suspensiones coloidales obtenidas al dispersar 
nanopartículas (tamaño<100 nm) de diferentes materiales, una de sus principales aplicaciones 
es en transferencia de calor y se usan  con el objetivo de incrementar la conductividad 
térmica de los fluidos convencionales utilizados en estos procesos.  Sin embargo, a pesar 
de los numerosos estudios que se encuentran en la literatura mostrando los incrementos 
en la conductividad térmica y la transferencia de calor en los diferentes sistemas térmicos a 
escala de laboratorio, la inestabilidad de los nanofluidos ocasionada por la aglomeración y 
sedimentación de las nanopartículas sigue siendo un reto de investigación. 

Entre los factores que afectan la estabilidad de un nanofluido se encuentran el método 
de dispersión, la concentración de nanopartículas, el pH, tipo de nanopartícula y aditivos 
químicos. En este estudio, se prepararon nanofluidos de óxido de aluminio (Al2O3)  y dióxido 
de titanio (TiO2) y se implementó un diseño factorial fraccionado 26-2 de resolución IV, con 
el fin de evaluar el efecto de diferentes parámetros en la estabilidad de los nanofluidos. La 
estabilidad se evaluó como el cambio en la conductividad térmica con el tiempo. En el estudio 
estadístico realizado, los factores e interacciones con un efecto significativo en la estabilidad 
del nanofluido fueron:el tiempo de ultrasonido y la concentración de surfactante, tipo de 
nanopartícula/tipo de surfactante y tipo de nanopartícula/concentración de surfactante 
respectivamente. 

Palabras clave: nanofluidos, estabilidad, conductividad térmica, diseño experimental 
factorial fraccionado

Abstract
Worldwide searches for alternatives in order to increase energy eff﻿﻿iciency in industrial 
processes has been steadily growing, mainly due to the decrease in non-renewable energy 
reverses and concerns for the reduction of  greenhouse gases.

Most processes at industrial level, produce or involve energy absorption as heat, these 
processes may have greater energy efficiency, from replacing their conventional thermal 
fluids (water, ethylene glycol, engine oil) by nanofluids. Nanofluids are colloidal suspensions 
obtained by dispersing nanoparticles (particle size <100 nm) of different materials, one 
of its main applications is in heat transfer and are used  in order to increase the thermal 
conductivity of conventional fluids used in these processes. However, despite numerous 
studies in the literature showing increases in thermal conductivity and heat transfer in the 
various thermal systems at laboratory scale, instability nanofluids caused by agglomeration 
and sedimentation of nanoparticles remains a research challenge.

Among the factors affecting the stability of nanofluids are dispersion method, nanoparticle 
concentration, pH, type of nanoparticle and chemical additives. In this study, nanofluids of 
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aluminum oxide (Al2O3) and titanium dioxide (TiO2) were prepared and a fractional factorial 
design 26-2, resolution IV, was implemented, in order to evaluate the effect of different 
parameters on the stability of nanofluids. Stability was evaluated as the change in thermal 
conductivity with time. In the statistical study performed, factors with a significant effect 
on the stability of nanofluid were: ultrasonic time and surfactant concentration, as well 
as the interactions nanoparticle type/surfactant type and nanoparticle type/surfactant 
concentration. 

Keywords: nanofluids, stability, thermal conductivity, fractional factorial experimental 
design

1. Introducción

Los nanofluidos actualmente son conocidos como suspensiones obtenidas 
al dispersar nanopartículas (tamaño<100 nm) con bajas concentraciones 

volumétricas (generalmente menores al 10%) en fluidos base como agua, eti-
lenglicol, aceites y soluciones poliméricas [1]. El principal objetivo de las na-
nopartículas suspendidas en un fluido es incrementar la conducción de calor 
debido a su alta área superficial e incrementar la conductividad térmica de 
los fluidos [2]. 

A partir de la introducción de los nanofluidos para aplicaciones de trans-
ferencia de calor realizada por Choi et al. [3], se han utilizado nanopartículas 
de diferente naturaleza tales como metales (ej. Oro, cobre), óxidos metáli-
cos (ej. Sílica, alúmina, zirconia, titania), carburos metálicos (ej. SiC), nitruros  
metálicos (ej. AlN, SiN), carbón en varias formas (ej. Diamante, grafito, nano-
tubos de carbono, fullerenos), así como también   nanopartículas mezcladas 
o compuestas [4].

Sin embargo, a pesar de todo el potencial que tienen los nanofluidos para 
incrementar la eficiencia energética de los sistemas de transferencia de calor, 
estos aún no han podido tener aplicación industrial, debido principalmente 
a problemas de inestabilidad (variación de sus propiedades termofísicas con 
el tiempo debido a la agregación y sedimentación de nanopartículas) [4]–[10]. 
Es por esto que estudiar los factores que afectan la estabilidad y encontrar 
métodos que permitan obtener nanofluidos estables, para aplicaciones de 
transferencia de calor, se ha convertido en uno de los principales retos de 
investigación a nivel mundial [4]–[10] La evaluación de la estabilidad de un na-
nofluido puede estudiarse por diferentes métodos entre los que se encuen-
tran la variación de la absorbancia UV-visible (la concentración de nanopartí-
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culas en suspensión es proporcional a la absorbancia), potencial zeta (indica 
el grado de repulsión entre partículas adyacentes con carga similar suspen-
didas en un fluido), variación de distribución de tamaño con el tiempo por 
dispersión de luz dinámica (DLS),  inspección visual  [11], [12] y la variación en sus 
propiedades termofísicas [13] entre otras. 

Entre los diferentes factores que afectan la estabilidad se encuentran el 
tipo de nanopartícula utilizada, su concentración, el tipo y concentración de 
surfactante, tiempo de ultrasonido y potencia de ultrasonido y el pH entre 
otros factores [14], [15]. Sin embargo, aunque se han encontrado diferentes 
estudios que evalúan el efecto de los diferentes factores en diferentes na-
nofluidos [10], [16], [17], en la literatura revisada no se encontró un estudio ex-
perimental que analizara el efecto de más de cinco factores en la estabili-
dad de nanofluidos de óxidos metálicos. Cuando el número de factores se 
incrementa (5 o más) es común utilizar los diseños factoriales fraccionados, 
los cuáles utilizan menos corridas experimentales que los diseños factores 
completos y permiten identificar los factores o sus interacciones que tienen 
una influencia significativa en una variable respuesta. Este tipo de diseños es 
utilizado en las primeras etapas de experimentación y los factores o interac-
ciones identificados cómo importantes se estudian con más profundidad en 
estudios posteriores [18]

En este estudio experimental se implementó un diseño factorial fraccio-
nado 26-2 de resolución IV (los efectos principales se confunden con interac-
ciones de tres o más factores y las interacciones dobles están confundidas 
entre sí), con el fin de determinar los factores o sus interacciones que tu-
vieran un efecto significativo en la estabilidad de nanofluidos de óxido de 
titanio (TiO2) y óxido de aluminio (Al2O3), con el fin de investigar posterior-
mente dichos factores o interacciones y optimizar sus valores para obtener 
nanofluidos estables.

2. Materiales y métodos 
Los nanofluidos se prepararon por el método de dos pasos, el cual con-

siste en adicionar las nanopartículas sólidas y el surfactante al fluido base 
y dispersarlas usando una sonda de ultrasonido (Qsonica-Q500). Para la di-
sipación de calor en el nanofluido durante la sonicación, se utilizó un baño 
termostatado (LAUDA, RA24). El montaje experimental se muestra en la Fi-
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gura 1. Se utilizaron nanopartículas de óxido de Aluminio (Al2O3, fase gama, 
<50 nm) y dióxido de titanio (TiO2, <21 nm), obtenidas comercialmente en 
Sigma-Aldrich. Los surfactantes utilizados fueron Dodeci lbenceno Sulfonato 
de Sodio (SDBS, por su nombre en inglés), de tipo aniónico y Bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio (CTAB, por su nombre en inglés) de tipo catiónico.

La estabilidad del nanofl uido se determinó te niendo en cuenta la varia-
ción de la conductividad térmica con el tiempo, utilizando un analizador tran-
sitorio de hilo caliente KD2 Pro (Decagon, Inc), este dispositivo cuenta con 
una aguja de 6 cm de longitud y un diámetro de 1,3 mm, la cual incluye un 
sensor de temperatura y un medio de calentamiento. La aguja se inserta en 
el fl uido y una vez se estabilice la temperatura del medio y la aguja, se inicia la 
medida La conductividad térmica se midió inmediatamente después de pre-
parados los nanofl uidos y ocho días después de dejarlos en reposo.  Para eva-
luar el efecto de los diferentes factores y sus interacciones, se implementó 
un diseño factorial fraccionado 2 [6-2] de resolución IV, realizando 16 corridas 
experimentales. En la Tabla 1 se muestran los diferentes factores estudiados 
y se establecen sus niveles. Los experimentos fueron realizados en orden 
aleatorio, con e l objetivo de que el error asociado a factores no controlados 
se reparta de forma homogénea en todos los experimentos, la matriz de di-
seño ejecutada se muestra en la Tabla 2. Los resultados obtenidos se proce-
saron utilizando el software estadístico Minitab®  17 versión demo [19].

Figura 1. Montaje experimental para la preparación
de nanofluidos  por el método de dos pasos
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Tabla 1. Factores y niveles del diseño experimental

Factores Nivel inferior (-1) Nivel superior (+1)

A: Tipo de nanopartícula Al2O3 TiO2

B: Concentración de nanopartículas %p/p 0,1 0,5

C: Tipo de surfactante SDBS CTAB

D: Concentración surfactante 1 CMC 2 CMC

E: Amplitud de ultrasonido 30% 50%

F: Tiempo de ultrasonido 10 min 20 min

Tabla 2. Matriz de diseño experimental
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5 5 1 -1 1 1 -1 -1

13 6 1 1 -1 -1 -1 1

4 7 1 -1 -1 1 1 1

9 8 1 1 1 1 1 1

10 9 1 1 -1 1 -1 -1
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2.1. Evaluación de la estabilidad de los nanofluidos
La evaluación de la estabilidad se realizó teniendo en cuenta la diferencia 

entre la conductividad térmica del nanofluido inmediatamente después de 
preparado (K1) y la conductividad térmica ocho días después (K2). Un valor 
de cero indica un nanofluido estable. La ecuación (1) muestra el cálculo de la 
estabilidad:

			   	 (1)

3. Resultados
Para determinar los efectos principales y los efectos de las interacciones 

entre los factores sobre la estabilidad de los nanofluidos se utilizó el diagra-
ma de Pareto y el análisis de varianza ANOVA.  En el diagrama de Pareto se 
ordenan los efectos en orden decreciente de importancia en la variabilidad 
de la respuesta obtenida y el ANOVA separa la variación total en las partes 
con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento [20]. Los 
cálculos fueron realizados con un nivel de significancia del 5% (α=0,05).  El 
valor p es la significancia observada, es decir la relación entre los cuadrados 
medios debidos a los tratamientos y los cuadrados medios debido al error, si 
p< α el efecto o interacción es significativo.  

3.1. Diagrama Pareto 
El diagrama de Pareto muestra los efectos estimados y las interacciones 

ordenados desde el mayor hasta el menor, utilizando columnas. En la Figura 
2 se muestran los efectos significativos y no significativos estadísticamente 
en la variación de la conductividad térmica. La línea vertical punteada indi-
ca cuán grande debe ser un efecto para ser estadísticamente significativo. 
Como se puede observar solo la interacción entre el tipo de nanopartícula 
y el tipo de surfactante tiene un efecto significativo sobre la variación de 
la conductividad térmica. Al combinar una nanopartícula específica con un 
determinado tipo de surfactante, ya sea iónico, catiónico o no iónico, este 
influencia el tipo de interacción que se presenta entre las nanopartículas, así 
como también, las propiedades térmicas e hidrodinámicas del nanofluido [21]. 
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Para refinar el análisis, se aplicó el método de la curvatura sugerido por 
Gutiérrez y de la Vara[20], en el cual se repite el análisis sólo con aquellos fac-
tores e interacciones que forman una tendencia curva en el diagrama de Pa-
reto. Estos factores e interacciones son AC, F, D, AD y AF. Con esta elección, 
se logró obtener un total de 10 grados de libertad en el error. La interacción 
ABF no se tomó en cuenta debido a que es una interacción de tres factores, 
la cual no es significativa según los supuestos del diseño factorial fracciona-
do. Es posible que la aparición de esta interacción dentro de los primeros 
lugares en el diagrama de Pareto se deba a un efecto marcado del factor F o 
de la interacción AF. Es por esta razón que en el nuevo análisis se incluye la 
interacción AF, aun cuando esta no está definida completamente dentro de 
la concavidad superior.

Término

E
BF
AE

ABD
B

BD
A

AB
C

AF
AD

ABF
D
F

AC

0,1 20,1 00,080,060,040,020,00

A TIPO NP
B CONC. NP
C TIPO SURF
D CONC. SURF
E AMPL. US
F TIEMPO US

Factor Nombre

Efecto

0,0925

Diagrama de Pareto de los efectos
(la respuesta es VARIACIÓN K W/mK; α = 0,05)

PSE de Lenth = 0,036

Figura 2. Diagrama pareto de los efectos en la variación 
de la conductividad térmica

En la Figura 3 se muestra el diagrama de Pareto para la variación de la 
conductividad térmica incluyendo solamente los factores e interacciones AC, 
F, D, AD y AF. En este caso se observa que los factores F (tiempo de ultraso-
nido) y D (concentración de surfactante), al igual que las interacciones AC 
(tipo de nanopartícula y tipo de surfactante) y AD (tipo de nanopartícula y 
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concentración de surfactante) resultaron tener un efecto signifi cativo esta-
dísticamente sobre la variación de la conductividad térmica del nanofl uido. 

3.2. Análisis de varianza ANOVA
Los resultados obtenidos en el diagrama de Pareto se confi rman en el 

análisis de ANOVA que se muestra en la Tabla 3, donde se puede observar 
que las fuentes de variación AC, F, D, y AD tuvieron valores p de 0,003; 0,015; 
0,016 y 0,031; respectivamente, menores que el nivel de signifi cancia de 0,05. 
En la Tabla 3, columna 5 se muestra el estadístico de prueba F, un valor de F 
grande indica un efecto estadístico signifi cativo del factor o su interacción 
sobre la variable respuesta.  

Figura 3. Diagrama pareto de los efectos en la variación
de la conductividad térmica

Tabl a 3. Análisis ANOVA del diseño factorial fraccionado
con los factores AC, F, D, AD y AF

Fuente GL SC Ajustado MC Ajustado F p

Modelo 5 0,1416 0,0283 8,2800 0,0030

Lineal 2 0,0580 0,0290 8,4700 0,007

Conc. Surf. 1 0,0284 0,0284 8,2900 0,0160
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Fuente GL SC Ajustado MC Ajustado F p

Tiempo US 1 0,0296 0,0296 8,6400 0,0150

Int. Dobles 3 0,0837 0,0279 8,1500 0,0050

Tipo NP – Tipo Surf. 1 0,0518 0,0517 15,1200 0,0030

Tipo NP – Conc. Surf. 1 0,0216 0,0216 6,3100 0,0310

Tipo NP –Tiempo US. 1 0,0103 0,0103 3,0100 0,1130

Error 10 0,0342 0,0034

GL: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; MC: cuadrados medios; F: estadístico de prueba; P: 
significancia observada

En la Tabla 4 se muestra la estructura de alias para los factores e interac-
ciones seleccionados, los alias son efectos que son indistinguibles. Se nota 
claramente que los factores principales D y F solo están aliados con interac-
ciones de tres y cinco factores, por lo que se puede decir con certeza que los 
efectos de esta estructura de alias son atribuibles exclusivamente a estos 
factores, debido a la poca significancia práctica que tiene tienen las interac-
ciones de tres o más factores.  Las interacciones AC y AD están aliadas con 
las interacciones dobles BE y EF, por lo que no puede distinguirse su efecto 
único por encima de estas interacciones. 

Tabla 4. Estructura de alias de los factores e interacciones seleccionadas

I + ABCE + ADEF + BCDF

D + AEF + BCF + ABCDE

F + ADE + BCD + ABCEF

AC + BE + ABDF + CDEF

AD + EF + ABCF + BCDE

AF + DE + ABCD + BCEF

El hecho de que la interacción AC (tipo de nanopartícula y tipo de sur-
factante) resulte significativo es consecuente con el tipo de interacción quí-

continuación Tabla 3. Análisis ANOVA del diseño factorial fraccionado con los 
factores AC, F, D, AD y AF
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mica que se presenta en este tipo de sistemas, ya que al combinar una na-
nopartícula específica con un surfactante se presentan una serie de efectos 
de atracción y repulsión entre las nanopartículas que llevan a una aglomera-
ción o separación de las mismas, trayendo como consecuencia cambios en la 
conductividad térmica del nanofluido [22]. No obstante, esta interacción está 
aliada con la interacción BE (concentración de nanopartículas y amplitud de 
la sonicación), la cual también explicaría un cambio en la conductividad tér-
mica, dado que los aumentos en concentración de nanopartículas conllevan 
aumentos en conductividad térmica y la amplitud de la sonicación afecta la 
dispersión de las nanopartículas. 

Por lo tanto, no se puede concluir con certeza a cuál de estas interaccio-
nes dobles aliadas se puede atribuir el efecto observado sobre la variación de 
la conductividad. Esta misma ambivalencia se presenta entre interacciones 
AD (tipo de nanopartícula y concentración de surfactante) y EF (amplitud 
y tiempo de sonicación), dado que la conductividad térmica depende de la 
interacción del surfactante con el tipo de nanopartícula y con el fluido base, 
pero también se debe tener en cuenta que la amplitud y el tiempo de soni-
cación en conjunto afectan la dispersión de las nanopartículas, influyendo 
sobre la conductividad térmica del nanofluido. Con estos resultados prelimi-
nares y la resolución de este diseño, no es posible concluir cuáles efectos o 
sus interacciones tienen mayor influencia sobre la variación de la conductivi-
dad térmica con el tiempo y establecer un modelo estadístico predictivo de 
esta variación. 

4. Conclusiones
Se utilizó un diseño factorial fraccionado de resolución IV con el fin de 

identificar preliminarmente el efecto de seis factores y/o sus interacciones 
en la variación de la conductividad térmica de nanofluidos, como indicativo 
de estabilidad.

El tiempo de ultrasonido y la concentración de surfactante tienen una in-
fluencia significativa sobre la variación de la conductividad térmica del na-
nofluido. Sin embargo, es necesario evaluar con mayor profundidad dicho 
efecto con el fin de obtener valores óptimos de estos factores que permitan 
minimizar la variación en la conductividad térmica con el tiempo.
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La interacción del tipo de nanopartícula con el tipo y la concentración 
de surfactante influyen significativamente sobre la variación de la conduc-
tividad térmica, aunque estos efectos están confundidos con otros factores 
determinantes de la estabilidad de un nanofluido como son la amplitud y el 
tiempo de sonicación, por lo que no se puede concluir sobre cual efecto es 
más significativo en la variación de la conductividad térmica.

Es necesario aplicar el diseño factorial fraccionado como herramienta de 
análisis preliminar teniendo en cuenta otras variables respuesta, tales como 
variación en la absorbancia, potencial zeta y dispersión de luz dinámica, con 
el fin de confirmar cuál factor o sus interacciones tienen un efecto signifi-
cativo en la estabilidad de los nanofluidos y poder confirmar los resultados 
obtenidos en este primer estudio. 
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